                                                化学工业石油橡胶配件质量监督检验中心


附表：                 检验范围及依据的标准/方法   
	                                序号
	检测产品/类别
	检测项目/参数
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围或说明

	
	
	序号
	名称
	
	

	1
	橡胶试验参数
	1
	硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能
	GB/T 528-1998硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
	

	
	
	2
	硫化橡胶邵尔硬度
	GB/T 531-1999橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法
	

	
	
	3
	硫化橡胶脆性温度
	GB/T 1682-1994硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法
	

	
	
	4
	硫化橡胶耐磨性能（阿克隆磨耗）
	GB/T 1689-1998硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）
	

	
	
	5
	橡胶压缩应力松弛
	GB/T 1685-1982（1989）硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定
	

	
	
	6
	硫化橡胶拉伸耐寒系数
	GB/T 6034-1985硫化橡胶压缩耐寒系数的测定
	

	
	
	7
	硫化橡胶压缩耐寒系数
	GB/T 6035-1985硫化橡胶拉伸耐寒系数的测定
	


	
	
	8
	硫化橡胶热空气老化
	GB/T 3512-2001硫化橡胶或热塑性橡胶、热空气加速老化和耐热试验
	

	
	
	9
	硫化橡胶密度
	GB/T 533-1991硫化橡胶密度的测定
	

	
	
	10
	硫化橡胶与织物粘着强度
	GB/T 532-1997硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
	

	
	
	11
	硫化橡胶耐液体性能
	GB/T 1690-2006硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
	

	
	
	12
	硫化橡胶撕裂强度（裤形、直角形和新月形试样）
	GB/T 529-1999硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）
	

	
	
	13
	硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度
	GB/T 13936-1992硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法
	

	
	
	14
	硫化橡胶曲挠龟裂
	GB/T 13934-2006硫化橡胶或热塑性橡胶 屈挠龟裂和裂口增长的测定（德墨西亚型）
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